
再生砂

 細粒分を多く含む建設汚泥

・配合試験
    ブリーディング率，フロー値
    一軸圧縮強度，湿潤密度

・要求品質に適合する配合比率の決定
   （運搬時間,打設方式も考慮）

・施工現場への運搬に合わせて製造

 プラントから直接，運搬車両に積込み

 汚泥吸引車,コンクリート
 ミキサー車で施工現場へ運搬

製品  建設汚泥流動化処理土

建設汚泥流動化処理土 製造フロー (株)三純建設
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必要に応じて粒度調整

関連会社において建設汚
泥の中間処理を行った際に
発生する脱水ケーキを原料
として建設汚泥流動化処理
土を製造する。

ブリーディング率試験

フロー値試験

設定した材料

を自動投入
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一軸圧縮強度試験

湿潤密度試験
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トロンメル

（原料の粒度調整用）



＜小規模空洞の充填＞

施工前 建設汚泥流動化処理土の
打設作業

施工完了

＜地下空洞への埋戻し＞ ＜杭抜き後の埋戻し＞

＜建築物埋戻し＞ ＜建築物埋戻し＞

施工状況


